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Civilization of Beauty




Caratteristiche tecniche. Technical features. Caracteristiques techniques.
Technische Eigenschaften. Caracteristicas tecnicas. TexHU4eCKMe XxapaKTePUCTUKMN.

ISO 13006 - G - Bla (E < 0,5%) UNI EN 14411 - G
GRES PORCELLANATO IN MASSA. FULL BODY PORCELAIN TILES. GRES CERAME PLEINE MASSE.
VOLLMASSE-FEINSTEINZEUG. PORCELANICO COMPACTO TODO MASA. OZIHOTOHHbI KEPAMOT PAHUT.

CARATTERISTICA

METODO DI PROVA

VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO

BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTAND!GKEIT DETERMINACION DE LA

COR. 2011 ANNEX F

ESPESOR - TO/ILUMHA

TEST METHODS IN MASSA fan\
EZE%T'E’;E?EIUE METHODE D'ESSAI | FIXED VALUE " 1a fabbrica »
EIGENSCHAFT TESTVERFAHREN VALEUR PRESCRITE W
CARACTERISTICA PRUEBA VORGESCHRIEHENER WERT
CNELMOMKA CTAHOAPT VALOR PRESCRITO Civilization of Beauty
NCNbITAHUN TPE6YOMOB 3HBYEHUE
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI NATURALE RETTIFICATO LAPPATO /
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN - RETTIFICATO
CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - MPOCTPAHCTBEHHbIE XAPAKTEPUCTUKU
LUNGHEZZA E LARGHEZZA .
LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LANGE UND BREITE +0,6 %
LARGURAY LARQUEZA - AIMHANLINPUHA
SPESSORE - +5%
THICKNESS - EPAISSEUR - STARKE - ESPESOR - TO/ILLUNHA S
RETTILINEITA DEGLI SPIGOLI
STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN - +0,5%
ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - MPAMONIMHENHOCTbIPAHU
3 NFORME
ORTOGONALITA 1SO 10545-2 CONFORME CONFORME o
ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT £0,5% EOMELIENT COMPLIANT COMELIANT
ORTOGONALIDAD - NMPAMOYrO/1IbHOCTb ERFULLT ERFULLT ERFULLT
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
PLANARITA (Curvatura del centro - curvatura dello splgolo svergolamento) COOTBETCTBYET COOTBETCTBYET COOTBETCTBYET
PLANARITY (Curvature of centre - curvature of edge - b
PLANARITE (Courbure du centre - courbure de ['aréte - gauchlssement) £05%
EBENHEIT (Kriimmung der Mitte - Kriimmung der Kante - Verdrehung) S
PLANEIDAD (Curvatura del centro - curvatura del canto - deformacion
JINHEVHOCTb (M3rub LeHTpa - M3ru6 KpOMKM - Nepekoc)
95% DELLE PIASTRELLE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI
95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS
QUALITA DELLA SUPERFICIE
SURFACE QUALITY - QUALITE DE LA SURFACE - QUALITAT DER OBERFLACHE ggﬂj" Bég %ﬁ'ﬁzﬁﬁ%ﬁg';‘gE?\E,(P)ﬁUSﬁ’HTSBDAEREﬁF,Q‘EUJ SVISIBLES
CALIDAD DE LA SUPERFICIE - MOBEPXHOCTW o
S BAL NTAS DE DEFECTOSVISIBLES TAL
95% nnI/ITKI/I HE MMEET BMAVIMbIX [IEGEKTOBB
ASSORBIMENTO D’ACQUA CONFORME - COMPLIANT
WATER ABSORBTION - ABSORTION D’EAU - WASSERAUFNAHME 1SO 10545-3 <0,5% CONFORME - ERFULLT
ABSORCION DE AGUA - BOAOMOT NIALLEHVE CUMPLE - COOTBETCTBYET
RESISTENZA ALLA FLESSIONE CONFORME - COMPLIANT
BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT 35N/mm? CONFORME - ERFU
RESISTENCIA A LA FLEXION - MPOYHOCTb HA U3T 1B CUMPLE - COOTBETCTBYET
1S0 10545-4 SPESSORE - THICKNESS
SFORZO DI ROTTURA EPAISSEUR - STARKE CONFORME - COMPLIANT
MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESPESOR - TO/ILUNHA CONFORME - ERFULLT
ESFUERZO DE ROTURA - CTOMIKOCTb HA 13T 1B =7,5mm: min. 1300 N CUMPLE - COOTBETCTBYET
<75mm min. 700 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA
DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE - DETERMINATION SPESSORE - THICKNESS
DE LA RESISTANCE A LA FLEXION ET A LA CHARGE DE RUPTURE - BESTIMMUNG DER UNI EN 1339:2005 / EPAISSEUR - STARKE SPESSORE 20 mm CLASSE U11

ANSI A 137.1:2012

RESISTENCIA A FLEXION Y CARGA DE RO 20mm
O TPEMENEHIAE TPOSHOCTI A M3 VG M PA3PYLLAKOLLEN HATPY3KM
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L’ABRASION PROFONDE - BESTANDIGKEIT | ) 105456 <175 mm? CONEORME - COMELIANT
GEGEN TIEFENVERSCHLEIR - RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA - YCTOMYMBOCTb K s O M S EREULLT, e
FAYBOKMY CTUPAHIIO MO
METODO DISPONIBILE
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE AVAILABLE ON REQUEST
THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE | |50 10545 METHODE DISPONIBLE <7x109°C?
WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL VERFUGBARES VERFAHREN =
ZZKO3GOULIMEHT TEMIOBOTO IMHENHOTO PACLUIMPEHMS METODO DISPO
OPERETAETCA POM3BOAUTENEM
METODO DISPONIBILE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI AVAILABLE ON REQUEST RESISTENTT-RESISTANT
THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE 150 10545-9 METHODE DISPONIB! R TN DSFAHIG
TEMPERATURWECHSELBESTANDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TERMICO VERFUGEARES VERFALIREN BTN S WIDERS T
YCTOWYNBOCTE K TEMMEPATYPHbIM MEPEMAIAM METODO DISPONIBLE
OMPEAENAETCA MPOU3BOANTENEM
RESISTENZA AL GELO RICHIESTA - ALWAYS TESTED RESISTENTI - RESISTANT
FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTAENDIGKET 1S0 10545-12 EXIGEE - NOTWENDIG RESISTANTS - WIDERSTANDSFAHIG
RESISTENCIA AL HIELO - MOPO30CTOMKOCTb PEDIDO - TPEEOBAHIS RESISTE - YCTOM4MBbI
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA
HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS - PRODUITS CHIMIQUES
COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE - CHEN.PRODUKTE FUR DEN HAUSHAL TSGEBRAUCH J—— U
WIMMBADER - PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DOMESTICO Y :
o ADITIVOS PARA PISCINA - BLITOBLIE XAMITIECKINE CPEACTBA T CPERCTBA AN
BACCEVHOB
COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE RESISTENTI
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER RESISTANT
ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A PAIBLE CONCENTRATION | 15 10545.13 COMME LE DECLARE LE PRODUCTEUR RESISTANTS
- SAUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION - ACIDOS Y ALCALIS EN BAJ WIE VOM HERSTELLER ERKLA! WIDERSTANDSFAHIG
CONCENTRACION - HI3KOKOHLIEHTPUPOBAHHBIE KIC/IOTbI U LIENOYM COMO DECLARA ELFABRICANTE RESISTE
COOTBETCTBIV C 3ASBAEHNAMI POU3BOAUTENS | YCTONYMBbI
METODO DISPONIBILE RESISTENTI
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE AVAILABLE ON REQUEST RESISTANT
ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION METHODE DISPONIBLE RESISTANTS
SAUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ACIDOS Y ALCALIS EN ALTA VERFUGBARES VERFAHREN WIDERSTANDSFAHIG
CONCENTRACIGN - BbICOKOKOHLIEHTPYPOBAHHBIE KCAOTb! M LEAQHM METODO DISPONIBLE RESISTE
OMNPEAENSETCS NPOU3BOANTENEM YCTON4MBbI
MVAICABLE O, REGUEST RESISTANT
RESISTENZA ALLE MACCHIE :
@ STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTANDIGKEIT 1S0 10545-14 \"/"EERTFHUOG%E\R'ESSP\%‘#E/&EREN T IT—
RESISTENCIA ALAS MANCHAS - YCTOVYMBOCTb K 3ATPA3HEHNIO
METODO DISPON RESISTE
OPERETAET A NPOM3BOAUTENEM YCTON4MBbI
NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI | ¢onEoRME
STABILITA DEI COLORI ALLA LUCE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION | SGMPLIANT
COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE - LICHTECHTHEIT | DIN 51094 PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR CONFOR
DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES - YCTOM4NBOCTb LIBETA WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF | ERFLLLT
NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLORAPRECIABLES | SUMPLE. o
HE [J0/DKHBIMMETb 3AMETHBIXPA3AYUNE LIBETE
DIN 51130
COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITA) SINEIG5T DOVE RICHIESTO ARICHIESTA
FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK IFNEEDED AVAILABLE ON REQUEST
COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) D.M.236/89 SI DEMANDE SUR DEMANDE
REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLATTE M NACH ANFORDERUNG AUF ANFRAGE
COEFICIENTE DE FRICCION (DESLIZABILIDAD) BCR SIREQUERIDO BAJO PEDIDO
KO3OGOULIMEHT TPEHIA (CKONb3KOCTh) SR TE CAEAYET 110 3AMPOCY
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